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DIN
AISI

ASTM
Ti C Fe Al O Si Mn Mg P S H N Zn Cr V Cu Ni Mo HRC

X 1.4016 X6Cr17 AISI 430 - 0,08 - - - 1,00 1,00 - 0,04 0,015 - - -
16,0-

18,0
- - - - -

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1.4021 X20Cr13 AISI 420 -
0,16-

0,25
- - - 1,00 1,50 - 0,04 0,02 - - -

12,0-

14,0
- - - -

45-

48

X X X X X X 1.4024 X15Cr13 AISI 410 -
0,12-

0,17
- - - 1,00 1,00 - 0,04 0,03 - - -

12,0-

14,0
- - - -

45-

48

X X X X X X 1.4034 X46Cr13 AISI 410-420 -
0,43-

0,5
- - - 1,00 1,00 - 0,04 0,03 - - -

12,5-

14,5
- - - -

50-

58

X X 1.4117 X38CrMoV15 - -
0,35-

0,40
- - - 1,00 1,00 - 0,045 0,03 - - -

14,0-

15,0

0,1-

0,15
- -

0,4-

0,6

50-

58

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1.4301 X5CrNi18-10 AISI 304 - 0,07 - - - 1,00 2,00 - 0,045 0,03 - 0,11 -
17,5-

19,5
- -

8,0-

10,5
- -

X X X X X X X X X X X X X X x X X x X 1.4305 X8CrNiS18-9 AISI 303 - 0,10 - - - 1,00 2,00 - 0,045
0,15-

0,35
- 0,11 -

17,0-

19,0
- 1,00

8,0-

10,0
- -

X X X X X X X X X X X X X X X X X 1.4310 X10CrNi18-8 AISI 301 -
0,05-

0,15
- - - 2,00 2,00 - 0,045 0,015 - 0,10 -

16,0-

19,0
- -

6,0-

9,5
0,80 -

X X 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 AISI 316 - 0,07 - - - 1,00 2,00 - 0,045 0,015 - 0,11 -
16,5-

18,5
- -

10,0-

13,0 

2,0-

2,5
-

X 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 AISI 316L - 0,07 - - - 1,00 2,00 - 0,045 0,015 - 0,11 -
16,5-

18,5
- -

10,0-

13,0

2,0-

2,5 
-

X X 1.4427 X12CrNiMoS18-11 - - 0,03 - - - 1,00 2,00 - 0,045
0,1-

0,14
- - -

16,5-

18,5
- - 12-14 2-2,5 -

X X 2.4782 - -
2,5 - 

7,5
- - - - - - - - 15-25 - 16-22 - - 15-25 2-6 -

X X Diamond - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X X Epoxy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X X X X X X X X X X 3.7035 Ti2 B 348
99,3-

99,6
0,08

0,2-

0,3
-

0,12-

0,25
- - - - - 0,013 - - - - - - - -

X X X X X X X X X X
3.7164

3.7165
Ti 6Al 4V B 348

88,74-

91,0
- 0,30

5,5-

6,75
0,20 - - - - - 0,015 0,05 - -

3,5-

4,5
- - - -

X 3.3205 AllMgSi0,5 - 0,030 - 0,30 - - 0,30 0,20
0,3-

0,7
- - - - 0,250 0,10 0,20 - - - -

X 3.2315 AlMgSi1 - 0,100 - 0,30 - - 0,7-1,3 0,20
0,3-

0,7
- - - - 0,250 0,10 0,20 - - - -

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
TiAIN

Ceramic

coating

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X X
DLC

coating
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Material-Zertifikat

Certificate of Material                 Liptinger Str. 88, 78532 Tuttlingen, GERMANY                             

Nachstehend finden Sie die Zusammensetzungen und Legierungen der Materialen, aus denen die Instrumente von a1 medical, nach DIN EN ISO 7153:2001 und DIN 58298  gefertigt sind.
The following are the compositions and alloys of the materials from which the surgical instruments of a1 medical are manufactured according to DIN EN ISO 7153-2001 and DIN 58298

DIN EN 10088-1 Angaben in % / Indications in %  (min. - max.)Verwendet für, z.B. / Used for, e.g. 
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DIN
AISI

ASTM
Ti C Fe Al O Si Mn Mg P S H N Zn Cr V Cu Ni Mo HRC

Material-Zertifikat

Certificate of Material                 Liptinger Str. 88, 78532 Tuttlingen, GERMANY                             

Nachstehend finden Sie die Zusammensetzungen und Legierungen der Materialen, aus denen die Instrumente von a1 medical, nach DIN EN ISO 7153:2001 und DIN 58298  gefertigt sind.
The following are the compositions and alloys of the materials from which the surgical instruments of a1 medical are manufactured according to DIN EN ISO 7153-2001 and DIN 58298

DIN EN 10088-1 Angaben in % / Indications in %  (min. - max.)Verwendet für, z.B. / Used for, e.g. 

X X X X X X
Gold 

Coating
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X X X X X X X X X PTFE PTFE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X EPDM 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X X
Tungsten 

Carbide
- - 40-97% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X NBK-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X Quartz glass - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X VMQ 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X X X Silicone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a1 medical GmbH

a1 medical GmbH

Nazim Özbek

Vice President

Alle Edelstahprodukte werden im Anschluß zur Laserbeschriftung gemäß ASTM A 967-05e1 passiviert. 

All products made of stainless steel are going through passivation according ASTM A 967-05e1 after laser marking. 
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